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Olbindevlies

Aufnahmekapazitat / Aufnahmerate

Warnhinweise

Diein der Tabelle angegebene Aufnahmekapazitét basiert auf
der American Standard Test Methode (ASTM) F726-81 unter
Einsatz einer mittelviskosen Fliissigkeit (SAE 20W-50
Matordl).

Eine weitere Methode zur Messung des Aufnahmevermogens
ist die Errechnung der Aufnahmerate. Dasist der
Verhéltniswert zwischen absorbiertem Fllissigkeitsgewicht
und dem Trockengewicht des Bindemittels.

Aufnahmerate = Nal3gewicht - Trockengewicht

Trockengewicht

Aufnahmerate und -geschwindigkeit sind abhéngig von der
Umgebungstemperatur, der Polaritét, der Oberfléchen-
spannung und der Viskositét der Flussigkeit. Die Aufnahme-
rate von 3M T’ Olbindvliesliegt bei den meisten organischen
Flissigkeiten zwischen 10 und 15, die von’ HP' Produkten
zwischen 15 und 20.

Aufnehmbare Flissigkeiten

3M Olbindevlies eignet sich fiir die Aufnahme von Kohlen-
wasserstoffen und unpolaren organischen L dsemitteln,

z. B. O, Paraffin, Diesdl, Benzol, Alkohole, Tolual,
Trichlorethan, Ester und Ather.

Anwendungsbeschrankungen

Ein Einsatz des Produktes bei wéassrigen oder aggressiven
Flissigkeiten wie starken Sauren, Atzlaugen oder reaktiven
Chemikalien ist zu vermeiden. Eine Zersetzungsgefahr
besteht insbesondere bei Oleum; Chlorschwefelsaure, flissi-
gem Brom, rauchender Salpetersaure, Chromsaure,
Schwefel séure und Wasserstoffperoxid. 3M- empfiehlt die
Ausfuhrung eines Eignungstests vor dem Einsatz des
Bindemittelsbel der betreffenden F issigkeit. Furdie
Verwendung des Bindevlieses bel Temperaturen tber 60°C
sollteinjedem Fall ein solcher Test durchgefuhrt-werden:

3M (Schweiz)-AG
Arbeits- und Umweltschutz-Produkte

Eggstrasse 93, 8803 Rischlikon
Tel: 01/724 92 21
Fax: 01/724 94 40
Internet: www.3m.com/ch/safety

3M Olbindevlies salbst ist nicht gefahrlich, nimmt aber die
Eigenschaften der aufgesaugten Fliissigkeiten an. Auf ange-
messene Sicherheitsmalinahmen und personlichen
Arbeitsschutz wahrend Handhabung oder Lagerung von
gefahrlichen/entflammbaren Materidien ist daher. zu achten.
Die Anwender sind auf diemit Verwendung, Lagerung und
Entsorgung von benutzten Bindemitteln verbundenen
Gefahren hinzuweisen.

Entsorgung

Gebrauchte Bindemittel sind nur gemél3 regionalen und
nationalen Vorschriften zu entsorgen. I nformationen dartiber
sind bei Entsorgungsunternehmen erhaltlich. Je nach
Vorschrift kommen Verbrennung oder Deponierung in Frage.

Abfallreduzierung

3M bemiiht sich um eine Minimierung des Abfallauf-
kommens, woimmer es moglich ist. Entsprechend diesem
Grundsatz tragt 3M Bindevlies nur geringfiigig zum gesamten
Abfallaufkommen bei: Bel.der-Verbrennung betrégt der
Ascheriickstand von: 3M- Olbindevlies weniger als 0.02%
(ASTM D-482). Aufgrund-des hohen Energiewertes

(46.000 KJ/ kg) eignet sich das Pradukt fir Verbrennung und
thermische Weiterverwertung: Dartber hinaus kann 3M
Bindevlies ausgewrungen und wiederverwendet werden (90%
Rickgewinnung bel-mechanischem Wringen gema3ASTM
F726-81). Die rickgewonnene Fl Ussigkeit kann dann entwe-
der weiterverwendet,oder entsorgt werden.

Entflammbarkeit

Die Entflammbarkeit der 3M Bindevliese wurde von einem
unabhangigen Testinstitut untersucht. Es wurden verschiedene
Tests hinsichtlich der Auswirkungen langer Lagerung,
Warmeentwicklung, Entflammung durch Funkenflug sowie
die Auswirkungen offener Flammen und brennender
Zigaretten auf das Material durchgefiihrt. Die Versuche
wurden mit ©l und Dieselkrafstoff bei Sttigungsgraden von
0%, 50% und-100 % gefahren, Die Testergebnisse wurden mit
denen von Granul aten und Sdgemehl verglichen. Sieliegen
alsvoallstandiger Bericht vor und lassen sich wie folgt zusam-
menfassen: “ 3M Bindevlies nimmt die Eigenschaften der
aufgesaugten Flissigkeiten an und stellt gegentiber anderen
handel siiblichen Bindemitteln kein verstérktes
Entflammbarkeitsrisiko dar. Eine Warmeentwicklung
wahrend langer Lagerung wurde nicht festgestellt” .

3M ist ein Warenzeichen des'Unternehmens 3M



